
別紙１

令和3年度

加湿前 加湿後 加湿前 加湿後 加湿前 加湿後

アルキル水銀 (mg/L) 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

総水銀 (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

カドミウム (mg/L) 0.003 0.001 0.002 0.003 0.002 0.004

鉛 (mg/L) 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満

六価クロム (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

砒素 (mg/L) 0.25 0.001 0.30 0.002 0.24 0.003

ポリ塩化ビフェニル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

セレン (mg/L) 0.40 0.009 0.51 0.008 0.49 0.013 

1,4-ジオキサン (mg/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン (mg/L) 9.8 5.2 7.5 4.3 14 5.2 

含水率 (％) 0.1未満 44.5 0.1未満 38.1 0.1未満 29.2 

セレン (mg/kg) 7.7 － 8.6 － 11 －

※上記は含有試験による（基準値なし）。

焼却灰の成分分析結果
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※基準値は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）に基づく「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」（昭和48年総理府
令第5号）別表第1の基準による。

金　属　名 基準値


